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Kompaktfassaden — Die Kompaktfassade iiberzeugt durch einfache Handhabung und preiswerte Anschaffung, ist aber in der
Praxis ein anspruchsvolles Bauteil. Eine sorgféltige Planung und Ausfiihrung sind Voraussetzung, um spdtere Schéiden zu vermeiden.

Verputzte Aussenwirmeddmmung -
anspruchsvoller als man denkt

|

Wird bei der Montage der Démmplatten gepfuscht, kann es spéter zu Fassadenschdden kommen. Der absolute Hauptfeind von

Fassadensystemen ist Wasser in allen Aggregatszusténden.

as vermeintlich «einfachste
Fassadensystem» erweist sich
in der Praxis als sehr viel an-

spruchsvoller als angenommen. Die
konstruktiv-technischen Anforde-
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rungen der sogenannten Kompakt-
fassade werden oft unterschitzt.
Dadurch entstehen immer wieder
erhebliche Bauschdden, die ihre Ur-
sache in nicht vorhandener oder
nicht ausreichender Ausfiihrungs-
planung und daraus folgender
«spontaner Detaillosungen am Bau»
haben.

Die Kompaktfassade als
System

Die verputzte Aussenwarmeddm-
mung ist ein Gesamtsystem aus
mehreren sorgfiltig aufeinander ab-
gestimmten Komponenten, die in
den Zulassungen und Richtlinien
der Hersteller definiert und somit
nicht frei kombinierbar sind. In
grossformatigen Platten werden

Schaumstoffprodukte (EPS/XPS/
PUR/PIR), aber z.B. auch Mineral-
wolle auf die Aussenwand geklebt
und idealerweise zusdtzlich mit
Thermodiibeln mechanisch befes-
tigt. Meist wird die Oberfldche ver-
putzt und gestrichen, es kommen
jlingst aber auch vermehrt kerami-
sche Fassadenoberflichen zum Ein-
satz. Die verputzte Aussenwdarme-
ddmmung ist vor allem im Woh-
nungsbau verbreitet. Den Ausschlag
fiir die Verwendung dieses heute
sehr hdufigen Fassadensystems gibt
dabei meist der vergleichsweise tie-
fe Erstellungspreis.

Schadenursachen

Die Ursachen der hdufigsten Fas-
sadenschdden lassen sich gesamthaft
in vier Hauptgruppen einteilen (vgl.
Tabelle unten). Kurz zusammenge-
fasst: Wasser in allen Aggregatszu-
standen und die temperaturbedingte
Langendnderung der verwendeten
Fassaden- resp. Anschlussbauteile
sind die «Hauptfeinde» jedes Fassa-
densystems. Diesem Umstand muss
auch bei einer Kompaktfassade
Rechnung getragen werden, und je-
des Anschlussdetail sollte bereits in
der Planung dahingehend konzi-
piert werden. Oft sind fiir die Ge-
brauchstauglichkeit wichtige De-
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tails an der fertig verputzten Fassa-
de nicht mehr einsehbar. Idealer-
weise priift man daher vor jeder
neuen Systemkomponente die bis-
herige Ausfiihrung.

Konstruktive Herausforderung

Obwohl beziiglich Planung und
Ausfiihrung von Kompaktfassaden
langjdhrige Erfahrung besteht, wer-
den immer wieder die gleichen Feh-
ler gemacht. So wird aus der ver-
meintlich giinstigen Fassade schnell
ein teurer Sanierungsfall. Dabei
konnen bereits kleine Fehler zu er-
heblichen Feuchteschdden fiihren,
die ohne aufwendige Instandstel-
lungsarbeiten nicht zu beheben
wadren. Die aktuell bei Architekten
hauptsachlich aus dsthetischen
Griinden beliebte Verwendung von
Metallzargen anstelle von z.B. ver-
putzten Fensterleibungen kann zu
Problemen fiihren. Eine solche Lo-
sung ist konstruktiv dusserst aufwen-
dig und erfordert eine sehr bewusste
Planung und sorgfaltige Ausfiihrung.
Das unterschiedliche Ausdehnungs-
verhalten der Metallbauteile und der
verputzten Aussenwarmeddmmung
fiihrt bei nicht fachgerechtem An-
schluss meist zu Fassadenschdden
und Wasserinfiltration. Durchnasst
ist die Dammung kaum noch ge-

HAUFIGSTE URSACHEN FUR FASSADENSCHADEN

Montage der Dammplatten

Putzsystem

Anschliisse

Feuchtigkeitsschutz

Ungeniigende Randverklebung, fehlende mechanische Befestigungen, offene Plattenstdsse.

Ungentigende Schichtstérken, ungeniigende Einbettung des Armierungsgewebes, Farbgebung mit (zu) dunklen

Farbtonen, Verwendung nicht systemkonformer Einzelkomponenten.

Ungenuigende Fugenausbildung, Bewegungen von Anschlussbauteilen (meist thermisch bedingt).

Meteorwassers.

Ungeniigender Schutz des Putzsystems beim Terrain- und Flachdachanschluss, ungentigende Versickerung des
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brauchstauglich. Die Feuchtstellen
flihren zu fortschreitender Blasen-
bildung und Abplatzungen an der
Putzoberflache. Ebenfalls haufig
festgestellt werden Schdden im So-
ckelbereich der Fassade, obwohl man
diese durch einen einzigen konstruk-
tiven Grundsatz vermeiden konnte:
Mit geeigneten konstruktiven Mass-
nahmen muss langanhaltende Stau-
ndsse auf das Verputzsystem und so-
genannt kapillar aufsteigende Feuch-
tigkeit vermieden werden.

Griinde fiir eine Fehlent-
wicklung

Leider wird obigem Grundsatz
aufgrund fehlenden Bewusstseins,
aber auch mangelhaften Baukon-
struktionswissens von vielen Archi-
tekten und Ausfiihrenden nicht nach-
gelebt. Die wegen Fehlplanung erst
nach einigen Jahren ersichtlichen
Maingel werden zudem - gerade bei
einer Realisierung mit einem Gene-
ralunternehmer - meist in Abwesen-
heit der konzeptionell Verantwortli-
chen analysiert und behoben. Die
Auswirkungen konstruktiver Man-
gel konnen deshalb nicht direkt er-
fahren werden, und es stellt sich
demnach auch kein Lerneffekt ein.
Die Griinde fiir diese Fehlentwick-
lungen liegen aber auch bei den Auf-
traggebern. Im Wissen, dass die Fas-
sade einen Grossteil der gesamten
Baukosten ausmacht, wird dieses
dusserst anspruchsvolle Bauteil ge-
rade bei Verkaufs- oder Renditelie-
genschaften haufig fiir die Kosten-
und damit Gewinnmaximierung
«missbraucht». In der Praxis bedeu-
tet dies, dass jeweils der mit Abstand
glinstigste Anbieter den Zuschlag er-
halt, auch wenn es sich dabei um ein
unbekanntes oder gar branchenfrem-
des Unternehmen ohne grossen Er-
fahrungsnachweis und eventuell

sogar mit hdufig wechselnden, unge-
niigend ausgebildeten Mitarbeitern
handelt. Hier wiegt der auch bei Fach-
leuten prasente Fehlglaube schwer,
dass eine Kompaktfassade relativ ein-
fach und somit durch jedermann aus-
zufiihren sei.

Zuletzt ist zu beachten, dass auch
bei fachgerechter und bestmaglicher
Ausfiihrung der Kompaktfassade ein
regelmadssiger Unterhalt erforderlich
ist. Dafiir ist vom ausfiihrenden Un-
ternehmer eine objekt- und pro-
duktspezifische Unterhaltsanleitung
mit detailliertem Systembeschrieb
einzufordern, was in der Praxis er-
fahrungsgemdss nur selten ge-
schieht. Es besteht zudem die Mog-
lichkeit, einen Unterhaltsvertrag ab-
zuschliessen — am besten gleich mit
dem garantiepflichtigen Unterneh-
men. Den Unterhaltsvertrag sollte
man sich bereits vor Vergabe der Ar-
beiten offerieren lassen.

In der Praxis stellt man leider im-
mer wieder fest, dass Eigentiimer
oder deren Unterhaltsbeauftragte die
zwingend erforderlichen Kontroll-
und Unterhaltsintervalle unterlas-
sen.

Die Wahl der richtigen Partner

Die Planungs- und Ausfiihrungs-
qualitat ist fiir die Schadensvermei-
dung von zentraler Bedeutung. Es
liegt somit am Bauherrn respektive
am Bauherrenvertreter, bereits bei
der Auswahl der Planer und des
Fassadenunternehmers auf die ent-
sprechende Eignung zu achten. Hier
erweisen sich unter anderem Refe-
renzauskiinfte als dusserst hilf-
reich. Letztlich ist es wichtig, dass
ein Bauherr kompetente und sorg-
faltige Planungs- und Ausfiihrungs-
partner findet, auch wenn diese
vielleicht nicht immer die giinstigs-
ten sind.
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